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Système de revêtement pour étages intermédiaires

Triflex DeckCoat

Schémas du système

Surface

Schéma n° : DeckCoat-1701

Détail A

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail A

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209
Revêtement de surface Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm



Triflex GmbH & Co. KG | Karlstrasse 59 | 32423 Minden | Allemagne | Tél. +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 11/2023

Système de revêtement pour étages intermédiaires

Triflex DeckCoat

Schémas du système

Raccord mural

Schéma n° : DeckCoat-1702 Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(**) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

15
 c

m
 m

in
i.Découpe destinée à isoler 

5 mm de largeur env., 15 mm 
de profondeur env., scellement 
avec Triflex ProDetail

Détail A

Détail C

10 cm mini.

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail A

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209
Revêtement de surface Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail C

Voir Préparation du support

Étanchéité des 
détails

Triflex ProDetail 
armé de Triflex Voile de renfort (**)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 209
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Système de revêtement pour étages intermédiaires

Triflex DeckCoat

Schémas du système

Raccord de tubulure

Schéma n° : DeckCoat-1703 Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(**) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

15
 c

m
 m

in
i.

Détail A

Découpe destinée 
à isoler 5 mm de 
largeur env., 15 mm 
de profondeur env., 
scellement avec 
Triflex ProDetail

Détail C

10 cm mini. 10 cm mini.

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail A

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209
Revêtement de surface Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail C

Voir Préparation du support

Étanchéité des 
détails

Triflex ProDetail 
armé de Triflex Voile de renfort (**)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 209
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Système de revêtement pour étages intermédiaires

Triflex DeckCoat

Schémas du système

Arête

Schéma n° : DeckCoat-1704 Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(**) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Détail A

Découpe destinée à isoler 5 mm de 
largeur env., 15 mm de profondeur 
env., scellement avec Triflex ProDetail

Détail C

Plaque de recouvrement, 
collée avec le 
Triflex Cryl Spachtel (Enduit)

Couche de finition avec 
Triflex Cryl Finition 209

10 cm mini. 10 cm mini.

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail A

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209
Revêtement Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail C

Voir Préparation du support

Étanchéité des 
détails

Triflex ProDetail 
armé de Triflex Voile de renfort (**)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 209
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Système de revêtement pour étages intermédiaires

Triflex DeckCoat

Schémas du système

Naissance

Schéma n° : DeckCoat-1705 Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(**) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Incruster l'étanchéité des détails 
d'env. 3 mm dans le support

Détail A

Découpe destinée à isoler 5 mm de largeur env.,  
15 mm de profondeur env., scellement avec Triflex ProDetail

Détail B

10 cm mini. 10 cm mini.

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail A

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209
Revêtement Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail B

Voir Préparation du support

Triflex ProDetail 
armé de Triflex Voile de renfort (**)

Étanchéité des 
détails

Couche de finition Triflex Cryl Finition 209
Revêtement Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm
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Système de revêtement pour étages intermédiaires

Triflex DeckCoat

Schémas du système

Joint de reprise

Schéma n° : DeckCoat-1706

(*) Emplacement pour revêtement (voir description du système)

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(**) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Incruster l'étanchéité des joints 
d'env. 3 mm dans le support

Détail A

Découpe destinée à isoler 5 mm de largeur env.,  
15 mm de profondeur env., scellement avec Triflex ProDetail

Détail B

2,5 cm maxi. (*)

20 cm mini.

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail A

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209
Revêtement Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail B

Voir Préparation du support

Triflex ProDetail 
armé de Triflex Voile de renfort (**)

Étanchéité des 
détails

Couche de finition Triflex Cryl Finition 209
Revêtement Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm
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Système de revêtement pour étages intermédiaires

Triflex DeckCoat

Schémas du système

Joint de dilatation surface

Schéma n° : DeckCoat-1707

(*) Emplacement pour le revêtement et couche de finition (voir description du système)

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(**) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Triflex Bande support pour JD, 
collée avec le 
Triflex Cryl Spachtel (Enduit)

Fond de joint

Scellement avec Triflex FlexFiller

Incruster l'étanchéité 
des joints d'env. 
4 mm dans le 
support

Détail A

Découpe destinée 
à isoler 5 mm de 
largeur env., 15 mm 
de profondeur env., 
scellement avec 
Triflex ProDetail

Détail D

(*)

3 cm mini.10 cm mini. 10 cm mini.

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail A

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209
Revêtement Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail D

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209

Étanchéité des  
joints

1ère boucle de 
Triflex Voile de renfort (**)

imbibé de Triflex ProDetail

Revêtement Triflex Cryl Finition 209
sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm

Étanchéité des  
joints

2e boucle de 
Triflex Voile de renfort (**)

imbibé de Triflex ProDetail
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Système de revêtement pour étages intermédiaires

Triflex DeckCoat

Schémas du système

Joint de dilatation raccord mural

Schéma n° : DeckCoat-1708

(*) Emplacement pour couche de finition (voir description du système)

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(**) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Détail E

Détail A

Triflex Bande support pour JD, 
collée avec le Triflex Cryl Spachtel (Enduit)

Fond de joint

Scellement avec Triflex FlexFiller

Incruster l'étanchéité des joints 
d'env. 5 mm dans le support

15
 c

m
 m

in
i.

Découpe destinée à isoler 
5 mm de largeur env., 
15 mm de profondeur 
env., scellement avec 
Triflex ProDetail

(*)

3 cm mini. 10 cm mini.

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail A

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209
Revêtement Triflex Cryl Finition 209

sablé au sable de quartz 0,7–1,2 mm

Couche de primaire

Support

Structure du système – Détail E

Couche de finition

Voir Préparation du support

Triflex Cryl Finition 209

Étanchéité des  
joints

2e boucle de 
Triflex Voile de renfort (**)

imbibé de Triflex ProDetail

Étanchéité des  
joints

1ère boucle de 
Triflex Voile de renfort (**)

imbibé de Triflex ProDetail


