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Schéma du système

Schéma n° : ProPark-1302

Détail F

Couche de finition de la subdivision 
de la surface sur env. 10 cm de large  
avec Triflex Cryl Finition 209

2,5 cm env.

Surface

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF
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Subdivision de la surface

Schéma n° : ProPark-1301

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail F

Voir Préparation du support

Étanchéité de 
surface

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202
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Schéma du système

Rampe Détail F

Couche de finition de la subdivision  
de la surface sur env. 10 cm de large  
avec Triflex Cryl Finition 209
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Subdivision de la surface – rampe

Schéma n° : ProPark-1303

Schéma n° : ProPark-1304 Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail F

Voir Préparation du support

Étanchéité de 
surface

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202
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Schéma du système

Schéma n° : ProPark-1305

Raccord mural

Finition de l'étanchéité de détail  
avec Triflex Cryl Finition 209

5 cm mini.
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Détail M

(**) �Les étanchéités des détails horizontaux (p. ex. joints de reprise) peuvent être réalisées 
avec Triflex ProDetail ou Triflex ProPark.

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail M

Voir Préparation du support

Étanchéité des 
détails

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Étanchéité de 
surface

Triflex ProDetail (**) 
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202
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Schéma du système

Schéma n° : ProPark-1306

Raccord de tubulure

Finition de l'étanchéité 
de détail avec 
Triflex Cryl Finition 209

Détail M

5 cm mini. 5 cm mini.
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Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

(**) �Les étanchéités des détails horizontaux (p. ex. joints de reprise) peuvent être réalisées 
avec Triflex ProDetail ou Triflex ProPark.

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail M

Voir Préparation du support

Étanchéité des 
détails

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Étanchéité de 
surface

Triflex ProDetail (**) 
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202
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Schéma du système

Schéma n° : ProPark-1307

Arête

Plaque de recouvrement,  
collée avec le Triflex Cryl Spachtel (Enduit)

Finition de l'étanchéité de détail  
avec Triflex Cryl Finition 209

Détail M

5 cm mini. 5 cm mini.

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

(**) �Les étanchéités des détails horizontaux (p. ex. joints de reprise) peuvent être réalisées 
avec Triflex ProDetail ou Triflex ProPark.

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail M

Voir Préparation du support

Étanchéité des 
détails

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Étanchéité de 
surface

Triflex ProDetail (**) 
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202
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Schéma du système

Schéma n° : ProPark-1308

Naissance / Gouttière

Incruster l'étanchéité des détails  
d'env. 3 mm dans le support

Détail M

5 cm mini. 5 cm mini.

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

(**) �Les étanchéités des détails horizontaux (p. ex. joints de reprise) peuvent être réalisées 
avec Triflex ProDetail ou Triflex ProPark.

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail M

Voir Préparation du support

Étanchéité des 
détails

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Étanchéité de 
surface

Triflex ProDetail (**) 
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202
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Schéma du système

Schéma n° : ProPark-1309

Joint de reprise

Couche de finition de la subdivision de  
la surface sur env. 10 cm de large  
avec Triflex Cryl Finition 209

Incruster l'étanchéité des détails  
d'env. 3 mm dans le support

Détail M

15 cm mini.

env. 2,5 cm (*)

(*) Emplacement pour couche utile (voir description du système)

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

(**) �Les étanchéités des détails horizontaux (p. ex. joints de reprise) peuvent être réalisées 
avec Triflex ProDetail ou Triflex ProPark.

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail M

Voir Préparation du support

Étanchéité des 
détails

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Étanchéité de 
surface

Triflex ProDetail (**) 
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202
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Schéma du système

Schéma n° : ProPark-1310

Joint de dilatation surface

Détail T

Triflex Bande support pour JD, 
collée avec le Triflex Cryl Spachtel (Enduit)

Fond de joint

Scellement avec Triflex FlexFiller

Incruster l'étanchéité des joints d'env. 
5 mm dans le support

(*)

3 cm mini. 10 cm mini.10 cm mini.

(*) Emplacement pour étanchéité de surface et pour la couche utile (voir description du système)

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail T

Voir Préparation du support

Étanchéité de 
surface

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Étanchéité des joints
2ème boucle de
Triflex Voile de renfort (***) 
imbibé de Triflex ProDetail

Étanchéité des joints
1ère boucle de
Triflex Voile de renfort (***) 
imbibé de Triflex ProDetail

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202
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Schéma du système

Schéma n° : ProPark-1311

Joint de dilatation raccord mural

Finition de l'étanchéité de détail  
avec Triflex Cryl Finition 209

Détail T

Triflex Bande support pour JD, 
collée avec le Triflex Cryl Spachtel (Enduit)

Fond de joint

Scellement avec Triflex FlexFiller

Incruster l'étanchéité des joints 
d'env. 5 mm dans le support

(*)

3 cm mini. 10 cm mini.
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(*) Emplacement pour étanchéité de surface et pour la couche utile (voir description du système)

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

(***) Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF

Couche de primaire

Support

Structure de système, variante 3 – Détail T

Voir Préparation du support

Étanchéité de 
surface

Triflex ProPark  
armé de  
Triflex Voile de renfort (***)

Couche utile  
(OS 10, OS 11a/b, 

OS 14)

Triflex DeckFloor  
sablé au  
sable grossier haute résistance 
(bauxite)

Étanchéité des joints
2ème boucle de
Triflex Voile de renfort (***) 
imbibé de Triflex ProDetail

Étanchéité des joints
1ère boucle de
Triflex Voile de renfort (***) 
imbibé de Triflex ProDetail

Couche de finition Triflex Cryl Finition 202


