Dylatacja ruchoma taczenia ze $ciana
; +Pokrycie innego producenta, state”

— Sznur okragly

— Wylewka z Triflex ProDetail

— Tasma wzmacniajaca Triflex, przyklejona
masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)

— Uszczelnienie dylatacji wpusci¢
w podfoze na ok. 5 mm

Detal C

min. 15 cm

min. 5 cm *)

min. 3 cm min. 10 cm

- *) Pominiecie uszczelnienia powierzchniowego i warstwy uzytkowej (patrz Opis systemu)
 Rysunek nr: BWS-2209



